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Przyktady zanieczyszczen
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Szlam kotrowy przyczyng wielu awarii

Jak powstaje i jak go usuwac?

I Tym samym niezbedne jest zagwarantowa-
nie odpowiednich parametrow fizykochemicznych
wody grzewczej. Polskie przepisy, dotyczace jakosci
wody pitnej okreslaja dos¢ precyzyjnie sktad wody
nadajacej sie do spozycia, jej metnose, zapach, ilosc¢
jondéw soli, wapnia czy magnezu. Duza zawartos¢
sktadnikow mineralnych winstalacjach ogrzewczych,
w ktorych woda jest podgrzewana do wyzszych tem-
peratur powoduje wytracanie sie poszczeg6lnych
zwigzkow mineralnych, prowadzac do wzrostu agre-

sywnosci oraz korozyjnosci wodnej. Tym samym nie-
zbedne jest zapewnienie odpowiednich sSrodkow za-
radczych zarowno w fazie projektowej, jak rowniez
dalszej eksploatacji systemow.

Malutkie czasteczki zagrozeniem
dla systemu grzewczego

W systemach pracujacych w wysokiej temperatu-
rze woda grzewcza pozbawiona jest przede wszyst-

BARTOSZ TYWONEK

Rownomierne i wydajne zaopatrzenie w ciepto badz chtéd, duzych obiektéw takich,
jak hotele, szpitale czy szkoty, jest czesto skomplikowanym procesem. Zwtaszcza

w przypadku duzych, rozbudowanych systemow grzewczych wazna jest dtuga
zywotnosc i niezawodne funkcjonowanie. Najwazniejsza role odgrywa przy tym,

jakosc¢ przettaczanego w systemie medium.

kim agresywnych soli przez jej wstepne uzdatnie-
nie. Z taka woda mamy zazwyczaj do czynienia
w sieciach cieptowniczych lub w systemach tech-
nologicznych. Jednakze w instalacjach grzewczych
zgodnych z norma PN-EN 12828 o temperaturze
nieprzekraczajacej 105°C, a wiec przede wszystkim
w wewnetrznych instalacjach centralnego ogrzewa-
nia w budynkach mieszkalnych, biurowcach czy cen-
trach handlowych, problem, zjakoscig wody grzew-
czejw znaczacym stopniu wptywa na tzw. korozyjne
wiasciwosci wody, powodujac postepujace straty
ekonomiczneitechniczne rurociggow oraz poszcze-
golnych urzadzen pracujacych w instalacji.

Woda o duzej wartosci twardosci ogolnej, tj. zawar-
tosci zwigzkow wapnia, magnezu i soli, wptywa na
osadzanie sie wytrgconych drobin oraz czasteczek
zanieczyszczen na elementach instalacji oraz we-
wnetrznej powierzchni rurociagu. Czasteczki te moga
byc¢ zarébwno typu magnetycznego — powstate wsku-
tek niszczenia materiatu na powierzchni metalu, lub
niemagnetycznego (np. piasek). Zanieczyszczenia,
o ktérych mowa to najczesciej jednak szlam magne-
tyczny powstajgcy zarowno podczas aktywnej pra-
cy systemu, jak rowniez podczas procesow elektro-

litycznych i chemicznych, jakie zachodza w wodzie.
Czastki znajdujace sie w medium moga powodo-
wac erozje warstwy ochronnej rurociagow i w kon-
sekwencji ich korozje. Dodatkowo korozje wywotuje
tez powietrze, czy mikropecherzyki powietrza znaj-
dujace sie w wodzie. W najgorszym przypadku czast-
kimoga zablokowac wrazliwe podzespoty instalacji
i doprowadzi¢ do awarii systemu. Zmiany tempera-
tury, czy spadki cisnienia w instalacji, prowadza do-
datkowo do wyodrebniania sie w wodzie grzewczej
pecherzykdw powierza. Im wieksza zawarto$¢ po-
wietrza w wodzie, tym intensywniej przebiega reak-
cja korozji wewnetrznej instalacji. W tym celu waz-
nym jest nie tylko stosowanie odpowietrznikow, aby
odgazowac instalacje, ale rowniez systeméw do sta-
bilizacji cisnienia.

Wptyw powietrza na korozje - mechanizm
utleniania

Zawarte w wodzie pecherzyki powietrza wptywa-
ja negatywnie na kondycje instalacji. Reakcje che-
miczne, zachodzace w potaczeniu tlenku powietrza
oraz zwiazkow ferromagnetycznych znajdujacych sie
w wodzie, prowadzg do powstanie tzw. szlamu kotto-
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wienie sie szlamu kottowego jest gtdbwna przyczyna

ktopotow z praca tych urzadzen przeptywowych.
Bezpieczna instalacja wody grzewczej, w tym row-
niez cieptej wody uzytkowej to system, w ktorym:

« powietrze w jakimkolwiek stanie (wolne, mikrope-
cherzyki, rozpuszczone) jest usuniete z przettaczane-
go medium;

+ woda jest odpowiednio uzdatniona i pozbawiona
zwigzkdéw mineralnych oraz agresywnych soli;

« zanieczyszczenia powstajgce podczas eksploata-
cji instalacji sg na biezgco usuwane z systemu.
Pierwsze dwa punkty mozemy spetni¢ poprzez zasto-

sowanie stacji uzdatniania wody oraz stacji stabilizacji

wego, oraz korozji rurociagdw i komponentow instalacii.
Efekt szlamu kottowego wptywa na catg instalacje,
powodujac miejscowe zatory, obnizenie natezenia
przeptywu medium oraz wzrost oporow rurociggow.
Duza zawartosc¢ drobnych cza-
stek zanieczyszczen powoduje
rowniez zapychanie i blokowa-
nie poszczegodlnych urzadzen
pracujacych w instalacji.

Biorac pod uwage fakt, iz wiek-
sz0SC instalacji obstugiwana
jest przez pompy mokrobiezne (bezdtawnicowe),
w ktorych to przeptywajace medium smaruje tozy-
ska oraz elementy wirujace wewnatrz pompy, poja-

Az 75% awarii pomp
obiegowych zwigzana jest
z zblokowaniem wirnika
pompy lub zatarc tozysk.

cisnienia. Ostatni punkt jest najciezszy do spetnienia.
Stosowanie filtréw drobnositowych czy klasycznych
odmulaczy z wktadka magnetyczng staje sie coraz
powszechniejszym rozwigzaniem, a co najwazniej-
sze coraz rzadziej spotykamy
sie z instalacjami, w ktérych
brakuje tego typu elementow.
Niestety nie gwarantujg one
100% bezpieczenstwa pracy
i wytapywania zanieczysz-
czen pojawiajacych sie w in-
stalacji podczas jej eksploatacji. Wigze sie to ze sto-
sunkowa niska sprawnosci odmulania instalacji oraz
problematyka statego oczyszczania filtrow.
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Bioragc pod uwage, iz wiekszos¢ urzadzen pracuja-
cych w instalacjach grzewczych pochodzi od pro-
ducentow zza granicy warto zapoznac sie z wpro-
wadzonymi niedawno ,Wytycznymi projektowania,
wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta”,
opracowanymi przez PORT PC. Opracowane na ba-
zie niemieckiej izby inzynierow normy VDI2035 i prze-
ttumaczone na jezyk polski wytyczne w Czesci.4 oraz
Czesci.5 opisuja przyczyny oraz sposoby zapobiega-

dalej

nia szkodom w instalacjach grzewczych, w ktorych
nosnikiem jest ciepta woda.

Zaprojektowanie oraz eksploatacja instalacji ogrzew-
czych zgodnie z nowymi w Polsce wytycznymi po-
zwoli dodatkowo spetni¢ wymagania zapisane w do-
kumentacjach techniczno-rozruchowych wiekszosci
urzadzen sprowadzanych do Polski zza granicy. Jak
rowniez wprowadzi¢ nowy standard jakosci w bran-
zy instalacyjnej. .

Odmulacze - Swietne rozwigzanie dla zanieczyszczonej wody

Wilo-SiClean Comfort

Dos¢ innowacyjnym rozwigzaniem zaczerpnietym
z instalacji niemieckich i francuskich sg cyklonowe
odmulacze magnetyczne o wysokiej sprawnosci, wy-
posazone w system automatycznego zrzutu wytrg-
conego osadu. Gwarantuje to ciagta i co najwazniej-
sze bezobstugowa eliminacje czastek zanieczyszczen
w instalacji. Tego typu rozwigzania w zwigzku z wy-
soka ceng inwestycyjna sa jeszcze rzadko stosowa-
new polskich instalacjach. Jednakze analizujac prze-
bieg awarii spowodowanych przez zanieczyszczenia
oddziatywujace na poszczegdlne komponenty insta-
lacji tj. pompy obiegowe, wymienniki, centrale kli-
matyzacyjne, szczegblnie w duzych komercyjnych

instalacjach tego typu rozwiazania, zapewnig bez-

pieczenstwo oraz komfort pracy instalacji.

Wilo-SiClean
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