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Roth Quick-Energy Tacker

Wysokowydajny system zabudowy mokrej ogrzewania podtogowego

JUSTYNA PYTKOWSKA

System mokrej zabudowy Roth Quick-Energy Tacker (QE) dzieki swojej specyfice zastosowanych
komponentow spetnia najwyzsze wymagania stawiane instalacjom grzewczym zaréwno

w budynkach nowo budowanych, ale przede wszystkim w juz istniejacych, w ktorych
ogrzewanie podtogowe nie zostato uwzglednione w fazie projektowe;.

Uktadanie ptytizolacyjnych

I Konstru kcja systemu oparta jest na systemowe;
ptycie izolacyjnej EPS 100 o grubosci 25 mm, rurze
5-warstwowej Roth X-Pert S5+ 14 mm oraz mieszan-
ce specjalnego jastrychu anhydrytowego Roth QE:

- efektywnos¢ systemu potwierdzona certyfikatem
niemieckiego instytutu,

- mata bezwtadnosc¢ termiczna,

- niewielka grubosc jastrychu (min. 20 mm nad rurg,
min. 30 mm od izolacji),

- niewielka catkowita wysoko$¢ zabudowy min. 60 mm,
- 0szczedne gospodarowanie energia,

- niezastgpione rozwigzanie dla budynkoéw po re-
nowacji.

Pierwszy element konstrukcyjny
systemu - ptyta styropianowa

Ma idealne parametry do izolacji termicznej podto-
gi bez utraty ciepta wytworzonego przez instalacje
ogrzewania ptaszczyznowego. Warstwe wierzchnia
ptyty stanowi tkanina polipropylenowa, a nie folia,
dzieki czemu mocowanie spinek jest lepsze i trwal-
sze, a tym samym rura mocno trzyma sie podtoza
(nie wyrywa sie, nie odskakuje).

Przed utozeniem ptyt styropianowych nalezy bez-
wzglednie pamietac, aby powierzchnia podtoza no-
Snego do utozenia ptyt byta rowna i wolna od pek-
nie¢ oraz rys, a przymocowany do tasmy brzegowej
fartuch z folii PE byt wywiniety na warstwe izolacji
termicznej.

Systemowa rura X-PERT S5+ 14 mm

Swoja wyjatkowos¢ rura PE-RT/EVOH/PE-RT zawdzie-
cza metodzie wytwarzania, polegajacej na jednocze-
snym wyttaczaniu wszystkich warstw rury w proce-
sie koekstruzji. Ten sposob produkcji sprawia, ze w
polietylenie zachodzi proces zageszczania struktu-
ry molekularnej, przez co nastepuje polepszenie ja-
kosSci otrzymanego tworzywa.

Dzieki 5-warstwowej budowie rura Roth X-Pert S5+:
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Konstrukcja rury Roth X-Pert S5+

Zamocowanie rury spinkami w ptycie styropianowej za
pomoca Tackera

Profil dylatacyjny

InstalReporter

«jest odporna i stabilna podczas transportu i na bu-
dowie ze wzgledu na ochrone warstwy EVOH przed
uszkodzeniami (warstwa znajduje sie w srodku rury);
« jest wyjatkowo wytrzymata na dziatanie szkodli-
wych czynnikéw np. srodkéw chemicznych;

» ma niezwykta plastycznosc, co eliminuje btedy po-
petniane przez instalatora (np. zatamania rury), jak
i ekipy budowlane (np. zgniatanie utozonej rury);

« dopuszcza maksymalna temperature pracy 90°C
i maksymalne cisnienie 6 bar.

Mocowanie rur Roth X-Pert S5+ odbywa sie za po-
moca spinek wbijanych bezposrednio w ptyty izo-
lacyjne specjalnym urzadzeniem o nazwie Tacker.
Montaz przewodow nalezy prowadzic ze zwoju lub
bebna, dobierajac dtugos¢ rur tak, aby w warstwie
grzejnika podtogowego nie byto zadnych taczen. Mi-
nimalny promien giecia rur grzewczych wynosi 5d .
Nadrukowana na ptytach siatka umozliwia precy-
zyjne dotrzymanie odstepow rur grzewczych zgod-
nie z projektem.

W miejscach, gdzie nie chcemy uktadac rur grzew-
czych (np. pod meblami w kuchni), nalezy oddzie-
li¢c dylatacja pole powierzchni rozgrzewanej i nie-
rozgrzewane;.

System Roth QE wymaga rowniez stosowania profi-
li dylatacyjnych przy powierzchniach > 200 m?, po-
mieszczeniach w nieregularnej bryle i w otworach
drzwiowych.

Ostatnia warstwa systemu
- jastrych Roth QE

To specjalnie przemyslana mieszanka, ale jednocze-
Snie o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi nor-
mami PN-EN 13813 i DIN 18560. Jednolita i zwarta
struktura masy bez pustek powietrznych pozwala na
zastosowanie niewielkiejiloscijastrychu nad rurg, tj.
min.20 mm, a tym samym zapewnia pomieszczeniu
szybkie przekazywanie ciepta. Bezwtadnosc¢ termicz-
na jest tutaj naprawde na tyle mata, ze temperatura
32°C jest mozliwa do osiggniecia w ca. 1 h. Dla po-
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robwnania systemy ogrzewania podtogowego z tra-
dycyjnym jastrychem cementowym osiggaja war-
tos¢ wspomnianej temperatury dopiero po ca. 4 h.
Bardzo dobre przenikanie energii cieplnej i mata bez-
wtadnos¢ systemu z uwagi na niewielka grubosc ja-
strychu, przynosza korzystny wptyw na oszczedne
gospodarowanie energia poprzez ekonomiczne pro-
gramy grzewcze w funkcji termostatow (mozliwosc
zaprogramowania redukgji temperatury w okreslo-
nych porach nieobecnosci domownikow, powrét bo-
wiem do Zzadanej zajmie tylko ok. 1 h). To parame-
try przewodzenia ciepta na poziomie 1,4-2,0 W/mK,
czynia jastrych Roth QE materiatem szczegblnie po-
lecanym do niskotemperaturowych systemow ogrze-
wania podtogowego. Dzieki wysokim parametrom
przewodzenia ciepta eliminowany jest jednoczesnie
efekt goracej podtogi.

Wspomniana niewielka grubo$¢ zastosowanego ja-
strychu i zarazem nieznaczny ciezar catosci kon-
strukcji powoduja, ze system Roth QE jest mozliwy
do zastosowania przede wszystkim w budynkach
po renowacji na istniejgcych posadzkach, rowniez
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Wyznaczanie wysokosci jastrychu Roth QE i proces wylewania
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stropach drewnianych, o ile sa rowne i maja zdol-
nosS¢ nosna. Warto przy tym wspomniec, ze wyso-
kos¢ zabudowy instalacji ogrzewania podtogowego,
gdzie zawsze walczymy o tzw. kazdy cm mniej, tez
nie jest juz problemem.

Ciekta konsystencja jastrychu systemowego tatwo
sie rozlewa i poziomuje, jej czas wykonania dla po-
wierzchni do 200 m? zajmuje ca. 1,4 h; a juz po ca.
8 histnieje mozliwos¢ chodzenia po nowej posadz-
ce anhydrytowe;.

Zalety mieszanki wydaja sie by¢ nieskonczone i tak
na wyroznienie zastuguje jeszcze fakt, zejastrych QE,
tym razem pomimo niewielkiej grubosci, osiaga wy-
sokie parametry wytrzymatosciowe w odniesieniu do
wspotczynnikow na sciskanie i zginanie, zachowujac
wiasciwosci bezskurczowe bez koniecznosci dodat-
kowego wzmocnienia poprzez zbrojenie.

Finalnie, po zwigzaniu jastrych Roth QE zapewnia
swobode w aranzacji oktadziny podtogi, po przeszli-
fowaniu bowiem zaprezentuje sie z efektem lastriko
lub moze byc¢ pokryty zywica, czy tez wybarwiony
w masie zgodnie z zyczeniem inwestora lub obtozo-

Jastrych QE wytwarzany jest dopiero na miejscu budowy z komponentow dozowa-
nych mechanicznie za pomoca sterowania komputerowego w ilosci absolutnie nie-
zbednej do uzyskania zadanej grubosci wylewki. Dzieki temu zostat wyeliminowa-
ny ,,btad ludzki”, a materiat podawany na budowie za kazdym razem zachowuje
parametry zgodne z obowigzujacymi normami.
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Gotowa posadzka Roth QE

REKLAMA

ny wielkoformatowymi ptytami ceramicznymi, ka-
miennymi bez koniecznosci fugowania w przypad-
ku powierzchni do 200 m?.

InstalRepcrter

Podczas wylewania jastrychu rury grzewcze powin-
ny by¢ wypetnione wodga i pozostawac pod cisnie-
niem 0,3 MPa.

Na powierzchni przygotowanej pod jastrych nalezy
wyznaczyc¢ zaktadang jego grubos¢ za pomoca po-
ziomicy i reperow. Komponenty mieszanki w petni
zautomatyzowanym procesie, podawane sg do mie-
szalnika zarobowego z zasobnikéw mobilnych silo-
sow umieszczonych poza budynkiem. Wydajnos¢
technologiczna systemu wytwarzania jastrychu QE
jest na poziomie 8 m*/h bez wzgledu na wysokos¢
kondygnacji, nawet do 30 pietra i utrudnien w do-
stepie do budynku na odlegtosc¢ 150 m.

Podawanie gotowej masy jastrychowej odbywa sie
za pomoca pompy i wezy. W trakcie wypompowy-
wania w danym pomieszczeniu, jastrych wylewany
jest rownomiernie do wcze$niej ustalonych repera-
mi wysokosci.

Po zalaniu danego pomieszczenia nalezy odpowie-
trzy¢ wylang mase za pomoca watka odpowietrza-
jacego tzw. tepownicy. Tepownica prowadzona jest
w ruchach ,wstrzasowych” wzdtuz i w poprzek za-
lanej powierzchni do momentu uzyskania gtadkie;
masy. Przez 8 do 12 godzin po wylaniu nalezy chronic¢
jastrych przed przeciggami oraz nastonecznieniem.
Uktadanie warstwy wykonczeniowej mozna rozpoczac
po uruchomieniu instalacji, sezonowaniu jastrychu
i sprawdzeniu zawartosci pozostatej w nim wilgoci. I

PRZEJDZ

(™

Zapoznaj sie z nowoscia
systemowa Roth Quick-
Energy Tacker

Roth Polska sp. z o.0.

ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Gora
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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NFOSIGW wyrdzniony nagroda
Razem dla srodowiska”

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospo-
darki Wodnej otrzymat okazjonalna nagrode ,Razem
dla srodowiska” od Centrum UNEP/GRID-Warsza-
wa. To wyréznienie za wieloletniag i owocna wspot-
prace na rzecz ochrony $srodowiska naturalnego
w Polsce. Gala wreczenia nagrod odbyta sie 15 wrze-
Snia br. w Warszawie przy okazji miedzynarodowe;j
konferencji ,Nauka, Biznes i Srodowisko - Razem na
rzecz srodowiska”.

Ponad 150 liderow polskiego biznesu, nauki, insty-
tucji publicznych, a takze organizacji miedzynarodo-
wych i pozarzadowych zadeklarowato 15 wrzesnia br.
w Warszawie wzmozong wspotprace na rzecz osia-
gniecia Celéw Zrownowazonego Rozwoju ONZ - ogol-
noswiatowego planu ochrony Srodowiska, elimina-

Cji ubdstwa, rozwoju spotecznego i gospodarczego.

Okazja do potaczenia sit, jednoznacznego opo-
wiedzenia sie po stronie srodowiska i zaakcento-
wania jego potrzeb byta miedzynarodowa kon-
ferencja zorganizowana przez Centrum UNEP/
GRID-Warszawa - osrodka realizujacego w Polsce
misje UNEP (Programu Naroddéw Zjednoczonych
ds. Srodowiska), obchodzacego wtasnie jubileusz
25-lecia dziatalnosci.

Konferencja, pod honorowym patronatem NFOSIGW,
zgromadzita ok. 250 uczestnikdw, w tym kilkudziesie-
Ciu gosciz zagranicy. Tematem przewodnim spotka-
nia byt najnowszy raport o stanie srodowiska regionu
paneuropejskiego, wydany przez UNEP w ramach se-
rii GEO (Global Environment Outlook). Raport GEO-6
miat swoja premiere w czerwcu 2016 r., podczas kon-
ferencji ministréw srodowiska w Batumi.

I Jak uzyskac uprawnienia budowlane w USA?

7 wrze$nia br. odbyto sie posiedzenie Krajowej Rady
PIIB. W czasie obrad uczestnicy mogli zapoznac sie
m.in. zzasadami uzyskiwania uprawnien budowlanych
przez inzynierow budownictwa w USA i Niemczech.

Wymagania zwigzane z koniecznoscia uzyskania
w USA licencjiinzyniera budownictwa sg zblizone dla
kazdego stanu, jednak nie sg identyczne. Aby otrzy-
mac licencje Profesional Engineer nalezy ukonczy¢
czteroletnie studia politechniczne, pracowac pod
kierunkiem inzyniera z uprawnieniami przez okres co
najmniej 4 lat oraz zdac¢ dwa egzaminy, a nastepnie
wystapic o przyznanie licencji w odpowiedniej ko-

misji w stanie, w ktorym mieszka sie na state. Jesli
przeprowadzimy sie do innego stanu, to nalezy po-
nownie zdoby¢ uprawnienia do wykonywania zawo-
du. Inzynierowie budownictwa zrzeszeni sg w USA
w National Society of Civil Engineers.

Licencja bowiem wydawana jest na 3 lata, po ktorych
nalezy jg odnowic, na podstawie odbytych, odpowied-
nio zorganizowanych ilicencjonowanych szkolen. Jezeli
w ciggu trzech latinzynier spetni minimalne wymagania
zwigzane z doskonaleniem zawodowym moze nabyc li-
cencje na kolejny okres.
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