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Montaz instalac
chrodniczej porr
ciepta typu split

Montaz pompy ciepta nie jest niczym skomplikowanym, wystarczy przestrzegac
instrukcji i wytycznych danego producenta. Zwykle uktad chtodniczy pompy

ciepta jest juz fabrycznie wykonany i napetniony odpowiednia iloscig czynnika.
Wiecej trudnosci sprawiajg pompy ciepta typu split, w ktérych potaczenie modutu
zewnetrznego pompy ciepta z wewnetrznym, trzeba wykonac samodzielnie na miejscu
montazu. Nalezy przy tym zachowac szczegodlna starannos$¢ wykonywanych potaczen,
zeby unikngc problemow, ktére moga pojawic sie od razu lub w niedalekiej przysztosci.
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I Po’raczenie obu modutéw pompy ciepta wykonu-
je sie z rur miedzianych, zazwyczaj tagczonych za po-
moca lutowania twardego, w ktorych przeptywa czyn-
nik chtodniczy pompy ciepta, np. R410A. Kazdy
instalator wie, co to jest lutowanie twarde i jak sie je
wykonuje. Jednak, w odroznieniu od instalacji cen-
tralnego ogrzewania, w uktadach chtodniczych nale-
zy zachowac szczeg6lng ostroznosc i wiecej uwagi po-
Swiecic¢ starannosci wykonania potaczen - lutowanych,
jak rowniez skrecanych.

Miedz w uktadach chtodniczych

Do potaczenia jednostek pompy ciepta wykorzystuje-
my rury miedziane przeznaczone dla instalacji chtod-
niczych - tzw. rury chtodnicze i odpowiednie taczni-
ki: bez wgniecen, znacznych rys, innych widocznych
uszkodzen; doktadnie okragte i czyste. Roznia sie od

tradycyjnych rur miedzianych, gtéwnie tym, ze:

- rura chtodnicza ma grubsza scianke - jest bardziej
wytrzymata, bo przeznaczona do pracy pod znacz-
nie wyzszym cisnieniem, niz rura w instalacji c.o.;

- rura chtodnicza jest bardziej odporna chemicznie
(trwata) — wykonana z miedzi, beztlenowej i fosfo-
rowej, bo czynnik chtodniczy jest bardziej aktywny
chemicznie niz woda.

Podstawowe zasady montazu
instalacji chtodniczej

Kazda ingerencja w uktad chtodniczy pompy cie-
pta to mozliwos¢ jego zanieczyszczenia, ktoére moze
wptynac negatywnie na prace urzadzenia. Dlatego,
podczas wykonywania instalacji chtodniczej tacza-
cej obie jednostki split nalezy przestrzegac podsta-
wowych zasad: czysto, sucho, szczelnie.
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Czysto - brak zanieczyszczen wewnatrz rurek.
Sucho - brak wilgoci wewnatrz rurek.

Szczelnie - brak wyciekdéw czynnika chtodniczego
z uktadu.

Nieprzestrzeganie tych zasad moze powodowac
nieprawidtowosci w dziataniu uktadu chtodniczego
pompy ciepta, np.: spowodowac hydrolize i degrada-
cje oleju chtodniczego, uszkodzenie sprezarki, obni-
zenie skutecznosci ogrzewania-chtodzenia czy awa-
ryjnego wytaczenia pompy ciepta.

Transport, przechowywanie, montaz

Na kazdym etapie rury chtodnicze powinny byc¢ za-
bezpieczone przed dostaniem sie do ich wnetrza wil-
gociizanieczyszczen, np. z powietrza atmosferyczne-
go, padajacego deszczu, podczas przeprowadzania
rur przez przegrody budowlane, itp.

Wilgoc¢ z powietrza, ktora dostata sie do wnetrza rur
przechowywanych na zewnatrz, moze kondensowac
(wykroplic sie), po wprowadzeniu ich do ogrzewane-
g0 pomieszczenia.

Dlatego, rury sa zamykane - zabezpieczane zatycz-
ka. Jednym z najlepszych zabezpieczen jest zaci-
skanie koncowek ruriich lutowanie (fot. 1). Wiekszy
stopien zabezpieczenia mozna uzyskac, wypetnia-
jac rure azotem pod cisnieniem od 0,2 do 0,5 MPa.
Owijanie koncowek rur tasma winylowa jest rowniez
dopuszczalne (fot. 2), w zaleznosci od miejsca i cza-

dalej

Podczas obcinania i gradowania rury, opitki moga
dostac sie do wnetrza uktadu, powodujac jego za-
nieczyszczenie (fot. 3). Aby tego uniknac¢ wystarczy
wykonywac prace z rura skierowana otworem w dot,
a po ich zakonczeniu oczysci¢ wnetrze rury - cien-
kim przedmiotem owinietym kawatkiem tkaniny.
Podczas montazu instalacji chtodniczej stosujemy
potaczenia lutowane i skrecane.

Do przygotowania potaczen lutowanych mozemy
uzyc¢ rozttaczarki. Za jej pomoca rozttoczymy jeden
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3 Przedostawanie sie zanieczyszczen i wilgoci
do wnetrza rury oraz sposoby zapobiegania
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koniec rurki miedzianej, do ktorej bedziemy mogli
wsunac druga rurke i obie trwale potaczymy przez
lutowanie twarde.

Do przygotowania potaczen skrecanych potrzebna
bedzie kielichownica. Za jej pomoca formujemy kie-
lich na koncu rury miedzianej. Szczelnosc potacze-
nia uzyskuje sie dzieki metalowej uszczelce, ktorg
jestwykonany kielich. Wtasciwa sita sprezystosci ma-
teriatu uzyskiwana jest dzieki dokreceniu srubunku
kluczem dynamometrycznym, zodpowiednim mo-
mentem dokrecenia (odpowiednig sita dokrecenia).
Jezeli srubunek zostanie za mocno dokrecony, kot-
nierz znieksztatci sie, a efekt metalowej uszczelki zo-
stanie utracony. Skutkiem tego bedzie brak szczelno-
sci potaczenia — wyciek gazu z uktadu chtodniczego.
Jezeli kielich nie zostanie prawidtowo wykonany, na-
lezy powtdrzy¢ procedure kielichowania.

Podczas wykonywania instalacji chtodniczej powin-
nismy unikac takich btedow, jak:

- uzywanie niewtasciwych lub niesprawnych narze-
dzi, ktore mogg spowodowac tzw. owalizowanie rury,
niezachowanie prostopadtosci ptaszczyzny ciecia,
pozostawienie zadzioréw na krawedzi rury;

- niewtasciwe wykonanie kielichow i roztoczen, przez
uzywanie rozkalibrowanych narzedzi,

- niewtasciwe osadzenie rury w kielichownicy i roz-
ttaczarce, co powoduje ostabienie Scianki i niebez-
pieczenstwo jej pekniecia;

- niewtasciwe wykonanie tukow, np. bez gietarki lub o
promieniu giecia nieodpowiednim dla danej sredni-
cy rury - ostabienie Scianki rury, co naraza jg na pek-
niecie, przewezenia, ktore zwiekszajg opory przepty-
wu czynnika chtodniczego;

- potaczenia skrecane powinny by¢ wykonywane
z odpowiednig sitg, z tzw. odpowiednim momentem
dokrecania, co zapewnia klucz dynamometryczny
- unikniemy za stabego lub za mocnego dokrece-
nie Srubunkow, stosujemy przy tym metode dwoch
kluczy - srubunek dokrecamy kluczem dynamome-
trycznych, atacznik przytrzymujemy drugim kluczem,
- za rzadkie podpory ruribez podktadek gumowych
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4 Kielichowe zakonczenie rurki

- narazenie instalacji na drgania;
- nalezy uzywac Srubunki okreslone lub dostarcza-
ne przez producenta.

Wykonanie potaczen lutowanych

Lutowanie rur chtodniczych wykonuje sie w ostonie
gazu ochronnego - azotu. Podczas lutowania usu-
wamy powietrze z rur, wpuszczajac do nich azot.
Azot zapobiega utlenianiu wewnetrznych scianek rur.
Dlaczego w ostonie azotu? Poniewaz produkty utle-
niania powodujg powstawanie zanieczyszczen, kto-

6 Dokrecanie srubunkoéw metoda dwoch kluczy

dalej
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5 Potaczenie z nieprawidtowo wykonanym kielichem
spowoduje wyciek gazu z uktadu chtodniczego

re moga powodowac zakwaszenie oleju, zatkanie
zaworow elektromagnetycznych, moga tez uszko-
dzi¢ sprezarke, czy zatkac rurke cisnieniowa zawo-
ru rozpreznego.

Zamiast lutowania

Alternatywa dla lutowania twardego w uktadach
chtodniczych jest system ztaczek zaciskowych Lo-
kring. Umozliwia szybkie, tatwe i pewne taczenie rur
o $rednicach od 6 do 35 mm.
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7 Lutowanie w ostonie azotu
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Wpuszczono azot
(brak powietrza)

8 Rura miedziana po lutowaniu
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9 Przyktadtaczenia izoladji

Sposob wykonywania potaczen mozna zobaczyc
na filmie tutaj.

Izolacja przewodow chtodniczych

Niewtasciwie wykonana izolacja rur chtodniczych
rowniez moze by¢ przyczyna ktopotow. Za mata gru-
boscizolacjii/lub niestaranne jej wykonanie, np. brak
szczelnosci izolacji, moze powodowac kondensa-
cje pary wodnej na sciankach ruriich ,pocenie sie”.
Minimalna wymagana grubosc izolacji znajdziemy
w instrukcji montazu urzadzenia danego producenta.
W uktadzie chtodniczym pompy ciepta gaz i ciecz
maja wysokie temperatury, dlatego warto pomyslec
o dodatkowej izolacji przewoddw chtodniczych, dla
ograniczenia nadmiernych strat ciepta w uktadzie.
Izolacje rur biegnacych na zewnatrz budynku warto
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MNie wpuszczono azotu
{powietrze obecne w rurce )

dodatkowo zabezpieczy¢ przed wydziobaniem przez
ptaki, np. za pomoca koryt z tworzywa sztucznego
lub metalowych.

Instalacja chtodnicza, ze wzgledu na swoje wymaga-
nia, jest szczegblnie narazona na btedy. Warto wiec
zachowac starannosc i przestrzegac zasad przy jej
wykonywaniu, zeby uniknac niekorzystnych efektow
i pozniejszych problemow. W najlepszym przypadku,
btedy spowoduja zmniejszenie efektywnosci grzania
pompy ciepta, a w skrajnym doprowadzi¢ moga do
uszkodzenia urzadzenia. Staranny montaz, zgodny
z zaleceniami producenta, gwarantuje prawidtowg
prace pompy ciepta, ale rowniez przynosi oszczed-
nosci, bo nie trzeba bedzie odwiedzac klienta, ktory
nie bedzie miat powoddéw do zgtaszania reklamacgji.

W artykule wykorzystani materiaty firmy FUJITSU
GENERAL LIMITED: Instrukcja serwisowo-montazowa.

Polecam rowniez:

1. Akademia miedzi - artykut: Rury z miedzi i stopdw
miedzi stosowane w chtodnictwie. Bezposredni link
do pobrania artykutu PDF tuta;.

2. Miedz w instalacjach chtodniczych, klimatyzacyj-
nych oraz urzadzeniach HVACR. Wytyczne stosowa-
nia i projektowania. Europejski Instytut Miedzi, wy-
danie 2017 r. Link do pobrania poradnika PDF tuta;.
3. Alternatywny sposoby tgczenia rur Lokring. Wl
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““ZADAW ZAWSZE

o
WLASCIWE PYTANIA.

Aby znajdowac zawsze mnowacyjne odpomedz;.

Tylko ten, kto nieprzerwanie, od ponad 115 lat, potrafi odkrywac¢ sie na nowo, zdota sprostac
wymaganiom statego zapewnienia najwyzszej jakosci. Tworzac nieustannie nowe produkty
dajemy naszym klientom wyrazna przewage w ich codziennej pracy, zaréwno poprzez

oszczednos$¢ czasu, jak i wieksze bezpieczenstwo. Wprowadzenie systemu Profipress czy
wynalezienie profilu SC-Contur to tylko dwa z wielu przyktadéw, ktore najlepiej tego dowodza.
Viega. Connected in quality.



https://youtu.be/MKR0RBq_ISY
http://www.akademiamiedzi.pl/rury-z-miedzi-i-stopow-miedzi-stosowane-w-chlodnictwie-2/
http://www.akademiamiedzi.pl/rury-z-miedzi-i-stopow-miedzi-stosowane-w-chlodnictwie-2/
http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/instalacje_ch%C5%82odnicze_z_Cu.pdf 

http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/EIM-Miedz-w-chlodnictwie-klimatyzacji.pdf

https://www.klimatyzacja.pl/informacje/polecany-artykul/alternatywny-sposoby-laczenia-rur-lokring
https://www.viega.pl/pl/firma/o-nas.html
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