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POtACZENIA ZAPRASOWYWANE
VIEGA Z PROFILEM SC-CONTUR

Bezpieczny montaz instalacji

Dzieki technologii zaprasowywania na zimno, mozna taczyc rury

o wiele szybciej i bardziej ekonomicznie niz w przypadku lutowania

czy spawania. Takie rozwigzanie jest rowniez znacznie bezpieczniejsze.
Wszystkie ztaczki Viega wyposazone sa w profil SC-Contur, powodujacy
Wymuszona nieszczelnos¢ w stanie niezaprasowanym. Kazde
niezaprasowane potgczenie zostanie wiec natychmiast zauwazone
podczas proby szczelnosci lub napetniania systemu. Eliminujemy

w ten sposob ryzyko wystapienia awarii przy uruchamianiu instalacji,
co grozitoby powaznymi szkodami. Prawidtowo zacisnieta ksztattka
pozostaje trwale szczelna.
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Charakterystyczne kolorowe kropki na ztagczkach
Profipress (zielona oznacza instalacje wodne, a z6tta

gazowe) wyraznie informuja, ze produkty te wyposazone
sa w profil SC-Contur

Dzieki SC-Contur, dla instalacji wykonanych w systemie
Profipress mozliwa jest centralna proba szczelnosci.
Oznacza to dodatkowa oszczednos¢ czasu podczas prac

montazowych

Technologia potaczen zaprasowywanych, ktora
firma Viega wprowadzita do masowej produkcji
ponad 25 lat temu, stopniowo zastepuje trady-
cyjne metody taczenia rur. Powody sg oczywiste.
Zaprasowywanie pozwala zaoszczedzi¢ nawet
do 80% czasu w poréwnaniu z lutowaniem czy
spawaniem, w zaleznosci od Srednicy ksztattek,
co czynite technike zdecydowanie bardziej eko-
nomiczna. Ponadto nie uzywamy tutaj otwartego
ptomienia, dzieki czemu montaz jest bezpiecz-
niejszy i nie powoduje ryzyka pozaru.

Profil SC-Contur stosowany w ztaczkach firmy
Viega eliminuje réwniez inne zagrozenie, zwig-
zane z pracami montazowymi. Jesli jakakolwiek
ksztattka nie zostata poprawnie zaprasowana,
punkt ten jest od razu widoczny podczas kon-
troli szczelnosci lub podczas napetniania syste-
mu. Dzieki temu mamy pewnos¢, ze pdzniej nie
dojdzie do zadnych wyciekdéw podczas eksplo-
atacji instalacji grzewczej lub wody uzytkowe;.

DO WODY | DO GAZU

Dziatanie profilu SC-Contur jest sprawdzone i nie-
zawodne. W przypadku metalowych systemow
zaprasowywanych, takich jak Profipress (mied?)
lub Sanpress Inox (stal nierdzewna) w konstruk-
cji ztaczki zastosowano niewielki kanalik, prze-
biegajacy obok pierscienia uszczelniajgcego.
Powoduje on, ze z niezaprasowanej ksztattki za-
wsze bedzie wyciekato medium. Dopiero po po-
prawnym zacisnieciu, potaczenie staje sie trwale
szczelne. Rozwigzanie to dziata nie tylko w przy-
padku wody lub innych cieczy, ale réwniez w in-
stalacjach gazowych czy sprezonego powietrza.
Systemy Viega, takie jak Profipress (stosowany
m.in. w instalacjach grzewczych i sanitarnych),
Profipress G (instalacje gazowe) czy Sanpress
Inox, gwarantujg niezawodne wykrywanie nie-
zaprasowanych potaczen w prébach szczelnosci
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Ztaczki firmy Viega, wyposazone sa w profil gwarantujacy wymuszona nieszczelnos$¢ w stanie
niezaprasowanym. Jesli ksztattka nie zostanie prawidtowo zaci$nieta, zostanie to od razu
zauwazone podczas proby szczelnosci

w catym zakresie cisnien od 0,1 do 0,65 MPa (dla
wody) lub od 22 hPa do 0,3 MPa (dla powietrza
lub gazow obojetnych). To samo dotyczy syste-
mu Smartpress, opartego na rurach wielowar-
stwowych i metalowych ztaczkach.

W przypadku wielu innych rozwigzan dostep-
nych na rynku, kontrolowany przeciek przed za-
prasowaniem nastepuje tylko poprzez O-ring,
co nie gwarantuje tak skutecznego dziatania
w petnym zakresie proby cisnieniowej. Moze to
stanowic ryzyko zwtaszcza w wiekszych obiek-
tach, ze wzgledu na réznice wysokosci. W piecio-
kondygnacyjnym budynku mieszkalnym roznica
cisnienia miedzy piwnica a najwyzszym pietrem
wynosi nawet do 1,3 bara. W ztagczkach bez SC-
-Contur, samo cisnienie wywierane na O-ring jest
czasami wystarczajgce, by niezaprasowane po-
taczenie pozostato niezauwazone podczas pro-

by szczelnosci. W razie skoku cisnienia podczas
pracy instalacji dojdzie jednak pozniej do wycie-
ku, ktory moze spowodowac powazne szkody.

CENTRALNA PROBA SZCZELNOSCI

Ze wzgledu na potwierdzona skutecznos¢ dzia-
tania SC-Contur w catym zakresie pomiarowym,
dla systemu Profipress firma Viega dopuscita na-
wet centralna probe szczelnosci. Podczas gdy
w przypadku innych ztaczek instalacja musi by¢
sprawdzana odcinek po odcinku, dzieki ksztatt-
kom z SC-Contur wystarczy centralna préba
szczelnosci, zeby potwierdzi¢, ze wszystkie po-
taczenia zostaty prawidtowo zacisniete i gwa-
rantujg trwatg szczelnosc. Przektada sie to na
dodatkowa oszczednosc czasu dla wykonaw-
cow instalacji.
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