Fot. Vosti

INSTAL R EPORTER 11/2021

ARTYKUL

RODZAJE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Czym sie kierowac w ich wyborze?

W ostatnich latach bardzo mocno rozwinat sie
rynek odnawialnych zrodet energii. Tylko w cig-
gu ostatniego roku, jak podaje Urzad Regulacji
Energetyki fotowoltaika zwiekszyta swoj udziat
w produkcji energii z OZE w Polsce, z 5 do 9%.
Jednak fotoogniwa sg stosowane nie tylko win-
stalacjach fotowoltaicznych. Znajdziemy je takze
w kalkulatorach, zegarkach, plecakach, sztucz-
nych satelitach, samochodach z napedem hy-
brydowym oraz w automatyce.

Co ciekawe, wykorzystywane od lat do zasila-
nia kalkulatorow ogniwa amorficzne, gwarantuja

napiecie okoto 0,5 V. Panel fotowoltaiczny to
potaczenie wielu ogniw krzemowych poli- lub
monokrystalicznych szeregowo lub rownolegle.
W ten sposob, uzyskuje sie moduty, ktére z po-
wodzeniem pozwalaja na uzyskanie energii elek-
trycznej dla catego gospodarstwa domowego.
Obecnie, rozwigzania fotowoltaiczne cieszg sie ro-
snaca popularnoscia nie bez powodu. Za sprawg
paneli mozemy bowiem wykorzystywac alterna-
tywne zrédta energii, co przy rosnacych cenach
pradu, pozwala na generowanie 0szczednosci
kazdego miesigca.

Wybor paneli fotowoltaicznych nie
nalezy do najtatwiejszych, oferta
na rynku jest naprawde szeroka.
Jak zatem wybrac panele, ktore
zapewnig odpowiednig jakosc
otrzymywanej energii elektrycznej
Z promieniowania stonecznego?

BUDOWA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Wykorzystywane obecnie panele fotowoltaicz-
ne sg zdwaoch stron (od gory i dotu) laminowane
przezroczysta folig. Dzieki temu sg one umiesz-
czone i pozostawione w prozni. Umieszczanie go-
towego modutu za szyba ze szkta hartowanego
nie jest przypadkowe. Zmniejsza sie w ten sposéb
ilos¢ odbijanego promieniowania stonecznego,
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aw efekcie istnieje mozliwos$¢ zmniejszenia ogra-
niczenia strat energii. Dodatkowo szkto chroni
ogniwa przed oddziatywaniem warunkow po-
godowych - wiatru, $niegu, gradu. Panele foto-
woltaiczne sg osadzone w aluminiowej ramie
i chronione przez dodatkowa, szczelng folie typu
backsheet. W zestawie do tego rodzaju elemen-
tow umieszcza sie puszki przytaczeniowe, z kto-
rych wychodza dwa kable zakonczone wtyczka-
mi, ktére umozliwiaja taczenie paneli w szeregi.

JAK DZIALAJA PANELE FOTOWOLTAICZNE?

Panele fotowoltaiczne przetwarzaja energie pro-
mieniowania stonecznego na energie elektrycz-
na (prad staty). Materiatem podstawowym jest
krzem, ktory jest potprzewodnikiem. Wytwarza-
nie pradu elektrycznego przez krzemowe ogni-
wa PV jest mozliwe dzieki stworzeniu w ptytce
krzemowej ztacza P-N. Ztacze typu P to ztacze
dodatnie z domieszka boru, a ztacze typu N to
ztacze ujemne z domieszka fosforu. Bor ma 3 elek-
trony, o jeden mniej niz krzem. Tym sposobem
w strukturze atomowej powstaje pozytywnie
natadowana dziura. Inaczej jest z atomami fos-
foru, ktore maja 5 elektronéw, o jeden wiecej

. + Folia

= Folia
* Elektroizolacja

* Rama

* Puszka podtqczeniowa

</ VOSTI

Rys. Vosti


http://www.instalreporter.pl

Rys. Vosti

INSTAL R EPORTER 11/2021

Podziat ogniw fotowoltaicznych ze wzgledu na zastosowany materiat potprzewodnikowy

Podziat ogniw fotowoltaicznych z uwagi na materiat potprzewodnikowy
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niz krzem. W wyniku roznic, negatywne elektro-
ny i pozytywne dziury daza do wyréwnania po-
tencjatow, zgodnie z zasada, ze przeciwienstwa
przyciagaja sie do siebie.

Proces poruszania sie elektrondw jest intensyw-
niejszy, kiedy stonce wysyta swoje promienie. Fo-
tony padajace na ogniwo, rozbijaja wigzania i po-
woduja przeptyw elektronow. Po obu stronach
ptytki krzemowej powstaja odwrotnie natadowa-
ne pola elektryczne, ktorych potencjat nieustannie
wzrasta. Po natozeniu na ogniwo stoneczne kon-
taktow, elektrony wybieraja droge najmniejszego
oporu, powodujac przeptyw energii elektryczne.
To zjawisko nazywane efektem fotowoltaicznym
jest wtasnie podstawa fotowoltaiki.

RODZAJE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

Wsrod najczesciej wybieranych, a zarazem naj-
bardziej wydajnych rozwiazan nalezy wymienic
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miedzy innymi: panele monokrystaliczne, pane-
le polikrystaliczne - zaliczane do tzw. | genera-
cji. Wytwarzane sg z krzemu krystalicznego. No-
woSscCig na rynku sg ogniwa cienkowarstwowe ||
generacji, mozemy tu wymienic¢ na przyktad pa-
nele amorficzne. Jakie cechy ma kazde z rozwia-
zan? Na co nalezy zwroci¢ swoja szczegbdlng uwa-
ge przy wyborze?

- Technologiq dominujgcqg od kilku lat
jest krzem krystaliczny, moduty oparte na
tego typu ogniwach to okoto 95% rynku.
Popularnos¢ ogniw mono- i polikrystalicz-
nych na przestrzeni ostatnich lat nieco sie
zmieniata. Do 2018 roku wiekszq popu-
larnoscig cieszyty sie ogniwa polikrysta-
liczne, pézniej nastgpit odwrot w strone
paneli monokrystalicznych, ktore ciggle
cieszqg sie ogromnym zainteresowaniem
- mowi Michat Wrzos ekspert Vosti.
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PANELE MONOKRYSTALICZNE

Panele monokrystaliczne charakteryzuja sie naj-
WYZSzym poziomem sprawnosci zwszystkich obec-
nie dostepnych na rynku alternatyw. Sg wykonane
z ciaggnienia jednego krysztatu krzemu. Wspo-
mniana sprawnosc, jaka zapewniajg panele mo-
nokrystaliczne waha sie miedzy 15, a obecnie
nawet ponad 20 procent. Do najbardziej charak-
terystycznych cech tego wyjatkowo popularne-
go i wydajnego rozwiagzania nalezy zaliczyc ce-
che gtowng ogniwa. Sg one wykonane w ksztatcie
zblizonym do okrojonego kota. Zazwyczaj maja
kolor czarny lub ciemny granatowy.

PANELE POLIKRYSTALICZNE

Panele polikrystaliczne to kolejny z popularnych
i bardzo cenionych na rynku rodzajéow paneli stu-
zacych do wykorzystywania energii stoneczne;.
Charakteryzuja sie przede wszystkim nizszym
spadkiem mocy wraz ze wzrostem temperatury.
Wykorzystywane w nich ogniwa sg wytwarzane
z wielu krysztatow krzemu. Z tego tez wzgledu,
maja one ksztatt kwadratu i mieniaca sie struk-
ture. Przypominaja bardzo czesto surowiec, ja-
kim jest stal stopowa. Panele polikrystaliczne
cechuja sie sprawnoscig w granicach sprawnos¢
14-17% (twin peaks 18-19%). tatwo je rozpoznac
po intensywnej niebieskiej barwie.

PANELE AMORFICZNE

Z koleipanele amorficzne sa torodzaje paneli, ktére
maja zbudowane ogniwa z krzemu amorficznego.
Charakteryzuja sie stabym poziomem wykry-
stalizowania i maja najnizszy poziom spraw-
nos¢ miedzy rodzajami, jakie zostaty zaprezen-
towane. Oscyluje ona w granicach plus minus
6-10 procent. Nadaja sie one do wspomagania
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urzadzen lub elementow instalacji elektryczne;j,
jednak nie zasilg budynku lub sprzetu pobiera-
jacego wieksza ilos¢ energii. Sg uzywane najrza-
dziej ze wzgledu na najnizszg skutecznosc.

PANELE FOTOWOLTAICZNE
- JAKIE WYBRAC DO DOMU?

Podczas dobierania odpowiedniego dla inwesto-
ra rodzaju paneli fotowoltaicznych bardzo wazne
jest, aby kierowac sie przede wszystkim mozliwo-
Sciami. Obecnie dostepne na rynku panele roznig
sie nie tylko sprawnoscia, ale rowniez ceng, jaka
proponuja ich dystrybutorzy. Jesli inwestor za-
mierza tylko w niewielkim stopniu positkowac sie
panelami fotowoltaicznymi, to nie musi decydo-
wac sie na bardziej zaawansowane rozwigzania.
To, na co warto zwroci¢ uwage, to nie tylko mar-
ka producenta, lecz takze: dtugosc gwarancji, od-
pornosc na czynniki zewnetrzne, moc, napiecia,
prady, wspotczynnik wypetnienia, technologie
zastosowane na poziomie modutu (np. half cut,
tilling ribbon, diody by-pass).

Materiat prasowy firmy VOSTI

Wiecej informacji na:www.vosti.pl

slruktura sprzedazy modulow na krajowym rynku
na przesfrzeni ostatnich lat 201 /7-2021
100%
B0%
0%
4%
20%
0%
217 2018 2019 2020
—— manokrystaliczneg  —— polikrystaliczne

Zrodfo: Opracowanie Vosti, na podstawie badan rynku
PV przeprowadzonych przez IEO w latach 2015-2021.
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