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DYLEMATY Z DYLATACJAMI W WODNYM I

28

ARTYKUL

UGRZEWANIU PODtOGOWYM

Systemy ptaszczyznowe, do ktorych mozemy zaliczy¢ wodne ogrzewanie
podtogowe, zataczajg coraz wieksze i szersze kregi pod wzgledem zastosowania

| popularnosci. Prawidtowe zaplanowanie, przygotowanie i wykonanie catej
technologii ma ogromny wptyw na jego przysztosciowe funkcjonowanie

| bezproblemowe dziatanie na dtugie lata. Kazdy etap w wykonawstwie jest bardzo
istotny i jakikolwiek btgd moze pociggnac za soba mniej lub bardziej katastrofalne
skutki. Przypatrzmy sie kwestiom zwigzanym z jednym ze sktadowych czesci
ogrzewania podtogowego w systemie mokrym, jakim sg elementy dylatacyjne.

PRZY SCIANACH....

Typowa struktura wodnego ogrzewania pod-
togowego w systemie mokrym przedstawiona
jestnarys. 1, gdzie widac, ze jednym z elemen-
tow jest tzw. dylatacja. ,Podtogowka” nalezy do
podtdg ptywajacych, co oznacza, ze warstwa ja-
strychu wylewana na roztozone i przymocowane
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TOMASZ PODLES

do warstwy izolacji przewody c.o. w zaden spo-
sOb nie moze sie stykac ze statymi przegroda-
mi, tj. Scianami i stropami. | wtasnie to jest jedno
z zadan takich produktoéw, jak tasma brzegowa
- rys. 2 - ochrona przed wnikaniem wylewki
w szczeliny pomiedzy nig a warstwa izolacji.
Z uwagi na to, ze ptyta grzewcza pod wptywem
zmian temperatury ma tendencje do swobodnego
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przemieszczania nawet do 5 mm w kazdym kie-
runku, to wspomniana tasma, a precyzyjniej mo-
wiac jej np. miekka pianka polietylenowa, ma
za zadanie ten ruch przejac i zminimalizowac te
wydtuzenie. Jesli przypatrzymy sie doktadniej
rys. 1, to zwrocimy uwage na gorna czesc tasmy
brzegowej, ktora wystaje ponad surowa podto-
ge i konczy sie praktycznie na rowni z ostatniag
warstwa wykonczeniowa, ktéra moga byc rozne-
go rodzaju panele drewniane, ptytki ceramiczne
oraz tworzywa sztuczne. Jest to bardzo wazny
moment i kwestia, ktora czesto jest pomijana
i wzbudza wiele dylematow wsrod mniej wykwali-
fikowanych wykonawcow instalacji, ktérzy sie za-
stanawiaja czy ten wystajacy kawatek pianki zo-
stawic czy tez ucig¢ na rowni z surowg podtoga.
Jakie konsekwencje moga nas spotkac gdy ja
przytniemy zbyt nisko? Przy zastosowaniu ptytek
jako ostatniej warstwy i ich utozeniu bezposred-
nio od Sciany narazamy sie na to, ze po pewnym
czasie ulegna one uszkodzeniu/peknieciu. Wyni-
ka to witasnie z faktu, Ze mamy tu do czynienia
z dwoma warstwami, ktore maja inne wtasci-
wosci rozszerzalnosci liniowej. Jak w takim ra-
zie wykonac to prawidtowo? Konieczne jest, aby
wszystkie warstwy wraz z tg ostatnig wykoncze-
niowa byty oddzielone od przegrody pionowej za

pomoca tzw. taSmy brzegowej, a patrzac od stro-
ny estetycznej to w celu zastoniecia pianki sto-
suje sie listwy ozdobne maskujgce montowane
do $ciany. W tym momencie instalator moze by¢
spokojny, ze nic nie ulegnie zniszczeniu i nie be-
dzie musiat ponosi¢ dodatkowych naktadow fi-
nansowych na poprawianie podtogi.

W OTWORACH DRZWIOWYCH...

Inna czesciag sktadowa nalezaca do dylatacji sa
profileitasmy (rys. 3). Stosuje sie je przede wszyst-
kim w otworach drzwiowych. Wynika to z faktu, ze
jastrych nie rozszerza sie o tg sama wielkos¢ we
wszystkich kierunkach. Rézne obcigzenia piono-
we powodujg czasem, ze ptyta przesuwa sie tylko
w jednym kierunku. Dylatacje musza dzieli¢ caty
przekréj jastrychu i siegac¢ do izolacji. Podczas
procesu wysychania/wygrzewania jest to zawsze
powigzane ze zjawiskiem skurczu jastrychu. Po-
niewaz powierzchnia wylewki kurczy sie, w jastry-
chach cementowych wykonuije sie naciecia kielnig,
by podczas kurczenia sie jastrych pekt w sposob
kontrolowany - doktadnie w tym miejscu (rys. 4).
Naciecia kielnia nie zastepuja jednak szczelin dy-
latacyjnych, poniewaz szeroko$¢ szczelin jest za
mata, by przeja¢ wydtuzenia termicznejastrychu.
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Teraz nowy
grzejnik dekoracyjny

W cenie
Plan Ventil Compact

Potaczenie Komfortu i Designu -
Nowy Grzejnik Dekoracyjny Tinos H

Idealny wybar grzejnika bez kompromiséw? Szeroka gama
wymiarow i kolorow nowego grzejnika dekoracyjnego Tinos H
zaskoczy nawet najbardziej wymagajacych klientow. Ten poziomy
grzejnik dekaracyjny wyrédznia wysoka jakos¢ wykonania,
efektywnosc¢ dziatania oraz elegancki design. Idealnie gtadki
panel frontowy wraz z zintegrowanymi ostonami bocznymi
tworzy niezwykle estetyczny element wypaosazenia domu czy
mieszkania.
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GDY POWIERZCHNIA LUB DEUGOSC
BOKU JEST...

Poza otworami drzwiowymi dylata-

cje nalezy wykonac, przestrzegajac

nastepujacych regut (rys. 5):

1. powierzchnia ptyty jastrychu
przekracza 40 m?,

2. jedna z krawedzi ptyty jest
dtuzsza niz 8 m,

3. stosunek dtugosci krawedzi ptyty
jest wiekszy niz 2:1,

4. pomieszczenie ma ksztatt ztozony
do litery np. L, C lub Z.

A x B = max 40 m?
Amox:8m : :
A:B=max2:1

- - - - Dylatacjo

W przypadku dopiero poczatkujacych wykonaw-
cow, pojawiaja sie w tym momencie dylematy,
kiedy i gdzie to stosowac i jak takie duze wne-
trza dzieli¢, aby uchronic sie przed ewentualny-
mi roszczeniami reklamacyjnymi od inwestorow.
Konsekwencje btednego zaplanowania lub ewi-
dentnego braku takich elementow w ewident-
nych miejscach nie pozwoli przemieszczac sie
ptycie grzewczej i moze doprowadzi¢ do znisz-
czenia jastrychu, a nawet rur.

Jezeli duze jego powierzchnie ogrze-
wania podtogowego wykonczone
ptytkami ceramicznymi lub kamien-
nymi musza zostac podzielone na kil-
ka czesci, powinno sie rozmieszcze-
nie dylatacji dopasowac do wymiarow
ptytek i uzgodnic ich utozenie z ar-
chitektem wnetrz i posadzkarzem.
Wskutek ruchu ptyt grzejnych ptyt-
ki utozone na dylatacjach na pew-
no popekaja. Dlatego juz na etapie
projektowania nalezy zastanowic sie
nad wzorem posadzki, tak aby dyla-
tacje pokrywaty sie z fugami miedzy
ptytkami.

Nie jest to tatwe zadanie, poniewaz praktyka
pokazuje, ze bardzo czesto gusta sie zmienia-
ja i ostateczne wykonczenie moze sie zmienic.
Chyba ze inwestycja dotyczy obiektow sakral-
nych lub wielkopowierzchniowych, gdzie z duza
dozg pewnosci mozna przyjac, ze rodzaj ostat-
niej warstwy zbytnio nie ulegnie zmianie.

Reasumujac, mozna $miato powiedziec, ze pra-
widtowe i bezproblemowe dziatanie wodnego
ogrzewania podtogowego zalezy od doktad-
nego i starannego przygotowania inwestycji
na etapie projektowania, gdzie kazdy szcze-
got i kazdy etap jest bardzo wazny, a wrecz
kluczowy.

Pamiec o wszystkich szczegdtach uchroni wy-
konawce przed przykrymi konsekwencjami.
Przy tym nalezy takze wspomniec, ze jesli sa
jakiekolwiek dylematy czy nurtujace pytania,
czy tez zagadnienia, to nie bojmy sie rozsze-
rza¢ wiedzy poprzez zadawanie pytan produ-
centom, korzystajac z ich ogromnej wiedzy
w postaci spotkan szkoleniowych.
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